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1. Specifikace vyrobku

Zadavatel — firma Petr Bartos, Mikuléice 419, 696 19 Mikul&ice, Ceska republika, pozadal o
posouzeni shody vyrobku uvedeného v Tabulce | s pozadavky technické specifikace v bodu 2.1.

Tabulka I: Podlahové puzzle

Identifikacni ¢islo Nazev hracky dodané zadavatelem Popis vyrobku
ITC
A 5981 Podlahové puzzle ,Postav si mésto” Papir s potiskem

2. Shoda vlastnosti vyrobku s uréenymi pfedpisy

2.1 Uréené predpisy
i Dokument

1 |CSNEN 71-1+A1:2019 | Bezpe&nost hracek — Cast 1 — Mechanické a fyzikalni viastnosti

2 |CSNEN 71-2+A1:2014 | Bezpeénost hragek — Cast 2 - Hoflavost

3 |CSN EN 71-3+A3:2018 Bezpeénost hradek — Cast 3 —~ Migrace uréitych prvku

2. 2 Misto a rozsah odbéru vzorka

Vzorky byly dodany zadavatelem dle instrukci pracovnik( Institutu pro testovani a certifikaci a.s.
(ITC).

2. 3 Misto provedeni zkousek

Zikousky stanovenych vlastnosti byly provedeny v akreditované laboratofi & 1004 Institutu pro
testovani a certifikaci, a. s., Zlin a posouzeny posuzovatelem ITC Zlin.
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2. 4 Vysledky zkouSek a porovnani s pozadavky

identifikaci testovanych vzorku uvadi Tabulka Il.

Tabulka lI: Identifikace a znadeni vzorki

€. j. 353301629/2019
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identifikaéni Nazev vzorku
¢isio ITC

Popis vzorku

A 5981 Vzorek puzzle: Papir s potiskem, smés barev:
Podlahové puzzle ,Postav si mésto* modre-zelené-$edé

2.4.1 Mechanické a fyzikalni viastnosti podle CSN EN 71-1+A1:2019

Tabulka lil: Podlahové puzzie ,Postav si mésto”

| Glanek
normy

Hodnoceny aspekt bezpe&nosti hraéky

Hodnoceni

4.1

Cistota materiald

v*

4.7

Hrany

V*

48

Hroty a kovové draty

V*

6.

Obaly

V-!r

.

Varovani, zna¢eni a navody k pouziti

V*

7.1

Varovani a navody k pouZiti — véeobecna

V*

7.2

Hracky, které nejsou uréené détem mlad$im 36 mésich

V*

V* - vyhovuje; n/a — neaplikovano

na obalu je uvedeno: nézev vyrobku, pind adresa vyrobce, CE symbol, upozoméni;

2.4.2 Hoflavost dle CSN EN 71-2+A1:2014

Tabulka IV: Podlahové puzzie ,Postav si mésto”

Clanek
normy

Hodnoceny aspekt bezpeénosti hraéky

Hodnoceni

4.1

V$eobecné (nepfitomnost nitrocelulézy &i jiného obdobné hoHlavého materialu) v*

4.2

Vousy, kniry, paruky

n/a

4.3

Kostymy

n/a

4.4

Hragky, do kterych dité vstupuje

nfa

4.5

Vycpané mékké hracky

nfa

V* - vyhovuje; r/a — neaplikovano
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2.4.3 Migrace uréitych prvki podle CSN EN 71-3+A3:2018

Tabulka V: Podlahové puzzle ,Postav si mésto”

Parametr Mérna jednotka HDs p:a;seegglrébany I:ch:i?hso;gt?sl‘llcz:rlr?
hlinik (Al} mg/kg 70 000 37,1
antimon (Sb) mg/kg 560 < 0,50
arsen (As) mg/kg 47 < 0,50
baryum (Ba) ma/kg 18 750 < 20,0
bor (B) mg/kg 15 000 25,6
kadmium (Cd) mg/kg 17 <0,20

i chrom celk. (Cr) mg/kg = < 0,50
chrom 1l (Cr") mg/kg 460 < 0,50
chrom vi (Cry mg/kg 0,2 < 0,005
kobalt (Co} mg/kg 130 < 0,50
méd (Cu) mg/kg 7700 < 5,0
olovo (Pb}) mg/kg 23 < 0,50
mangan (Mn) mg/kg 15 000 9,90
rtut (Hg) ma/kg 94 <050
nikl {Ni} mg/kg 930 < 0,50
selen (Se) mg/kg 460 < 0,50
StrOﬂCiUﬂt‘l‘(-éF) mg/kg 56 000 95,5
¢cin celkovy {Sn) mgrkg 180 000 <0,20
org. cin (Sn org.) mg/kg 12 < 0,20
zinek (Zn} mg/kg 46000 <20,0
3. Zaver

Vysledky a posouzeni provedenych zkousek u predlozeného vzorku Podlahového puzzie
nPostav si mésto“ jsou uvedeny v bodu 2.4 tohoto zavéreéného protokolu. Testovany vyrobek
spinil relevantni pozadavky norem specifikovanych v bodu 2.1.

4. Seznam podkladi

Z4dost o testovani &. 353301629 zaevidovanou dne 19. 08. 2019
Zkusebni protokol akreditované laboratofe €. j. 353301629 ze dne 11. 09. 2019
Zaznam z posouzeni &. 353301629 ze dne 23. 09. 2019




